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ÜBERPRÜFT

BEZEICHNUNG

Scan code for

3D model

SCH-POLAK

SCH-POLAK

Kupferbraun – RAL 8004

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

AUSBESSERUNGSLACK VERZINKT 20 ml

Ausbesserungslack
Verzinkt 20 ml

Technische Parameter

Dichte 1,024 g / cm3

Theoretische Ausgiebigkeit ~ 536 m2 / I / 1 µm

Trockengehalt ~ 69 %

Haltbarkeit 36 Monate

Volumen 20 ml

Gewicht 31 g / Stck

ANWENDUNG:

- zur Reparatur kleinerer Schäden an der lackierten Oberfläche verzinkter Produkte

MERKMALE:

- hochwertiger Acrylatlack
- Standardfarbtöne nach RAL-Norm
- schnell trocknend
- guter Durchfluss
- glatte und glänzende Oberfläche
- für innere und äußere Verwendung geeignet
- wetterbeständig
- lichtbeständig
- UV-beständig
- gegen Kratzer und Stöße beständig
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