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MŰSZAKI LAP

HORGANYZOTT ÖNFÚRÓ CSAVAR UNI-FSK

UNI-FSKHorganyzott önfúró csavar

Méretek [mm]

Névleges méret L

4,8 x 20 20

4,8 x 35 35

4,8 x 60 60
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A meghúzási nyomaték helyes beállítása a csavarok rögzítésekor:

A - helyesen beállított meghúzási nyomaték (lapos alátét, leszorított
      tömítés – kerülete mentén kissé lekerekített)

B - nagy meghúzási nyomaték (EPDM tömítés túlzottan deformálódott,
      fennáll a repedés lehetősége és azt követően a tömítettség elvesztése)
C - kis meghúzási nyomaték (az EPDM tömítéssel ellátott alátét nem
      rendelkezik a megfelelő tömítő-képességgel)

Az alkalmazás helye:

A - a hullám felső részén
B - a lemez alsó részén
C - a lemez – lemez összekapcsolásánál
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