MUSZAKI LAP

HORGANYZOTT ONFURO CSAVAR
FUROHEGGYEL GT12
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A meghuzasi nyomaték helyes bedllitdsa a csavarok régzitésekor:

A - helyesen beallitott meghtizasi nyomaték (lapos alatét, leszoritott
tomités — kerlilete mentén kissé lekerekitett)

Miszaki paraméterek:

Felhasznalas:

- onfurd csavarok profilozott szerkezeti acéllemezek melegen hengerelt

acélszerkezetekre torténd rogzitéséhez
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