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Scan code for

3D model

Aluminij barvni: Testa di Moro W.15 – RAL 8028 / Testa di Moro – RAL 8028

W-ZVID

W-ZVID

Perforirana pločevina

zgornji rob zvitka nima luknjic (cca 10 mm)

spodnji rob zvitka nima luknjic (cca 10 mm)

1 m2 = 1 tm
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TEHNIČNI LIST

PERFORIRANA PLOČEVINA

na 1 m2 je 46 % odpada

(na odprtine pripada 46 % površine)
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