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STRUKTUROVANA ROHOZ 8 mm SD-EUV FOLIA ROHOZ
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(¢} Priklad pouzitia $trukturovanej ROHOZE 8 mm
pod stre$nu krytinu KIG FALZ.
Polyamidova $trukturovana oddelovacia vrstva
hrabky 8 mm.
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Pouzitie:
Strukturovana rohoz sa kladie na velkoplodné deliace vrstvy so spodnou konstrukciou tvorenou drevenym debnenim, alebo Polvor 1én — multifilament
materialom na baze dreva (napr. OSB dosky). Hlavné uplatnenie nachadza u plechovych striech so sklonom medzi 5° — 20°, Olypropylen — muftiilame
alebo tiez u vetranych streSnych krytin so spodnou konstrukciou z velkoplo$nych dosiek na bazi dreva.
E Strukturovana rohoz vyrovnava odchylky rovinnosti spodnej konstrukcie do 2 mm a zlepSuje kiznost dlhych krytinovych pasov.
DalSia pozitivna vlastnost je zlepSenie dazdom podmieneného prestupu hluku az o 9 dB. = = » @
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|| Technické parametre ZN. MAT. TO. HMOTNOST kg MER.
R Ik 1,4 m x 25 bm = 35 m? ROZM.-POLOT
ozmer roly Amx2obm=som POM. ZAR. SN TRE.
Plosna hmotnost cca 300 g/m? VYPR. Ing. Kluska M. POZN. C.POZICIE
Reakcia na ohefi F PRESK. _
TECHNOL. TECHNOL. STARY V. CV.
F Odolnost voéi UV Ziareniu 4 mesiace * NAZOV
Struktdrovana rohoz 8 mm SD-EUV FOLIAROHOZ A
Hmotnost 10,5 kg Pocet listov List
* UV stabilizacia dokonca az 4 mesiace podla umelého starnutia vykonaného v laboratériu vztahujlca sa na podmienky priemerného vystavenia
sinku pre podnebie v strednej Eurépe Vytvorené: 06.03.2026 00:39:01 Technické zmeny vyhradené
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