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Technicke parametre ZN. MAT T0. HMOTNOST kg MER.

Rozmer 9x9x9x400 mm ROZM-POLOT
— — - - - - POM. ZAR. STN TR.C.
Pousitie ruéné spajkovanie medenych a pozinkovanych VYPR. Ing. Kluska M. POZN. ¢.POzZICIE
odkvapov a strednych krytin PRESK.
. TECHNOL. TECHNOL. STARY V. CV.
H 0,
Podiel cinu 33% NAZOV ) - sohLe
Zliatina Sn33Pb67 etovac cin Poget istov - List A
Hmotnost 200 g/ks Vytvorené: 04.12.2025 14:44:45 Technické zmeny vyhradené
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Technicke parametre ZN. MAT T0. HMOTNOST kg MER.

Rozmer 9x9x9x400 mm ROZM-POLOT
— — - - - - POM. ZAR. STN TR.C.
Pousitie ruéné spajkovanie medenych a pozinkovanych VYPR. Ing. Kluska M. POZN. C.POZICIE
odkvapov a strednych krytin PRESK.
. TECHNOL. TECHNOL. STARY V. CV.
H 0,
Podiel cinu 40% NAZOV ) - sohLe
Zliatina Sn40Pb60 etovac cin Poget istov - List A
Hmotnost 200 g/ks Vytvorené: 04.12.2025 14:44:45 Technické zmeny vyhradené
1 2 3 [ 4 5 6 7 8
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Technicke parametre ZN. MAT T0. HMOTNOST kg MER.

Rozmer 9x9x9x400 mm ROZM-POLOT
— — - - - - POM. ZAR. STN TR.C.
Pousitie ruéné spajkovanie medenych a pozinkovanych VYPR. Ing. Kluska M. POZN. ¢.POzZICIE
odkvapov a strednych krytin PRESK.
. TECHNOL. TECHNOL. STARY V. CV.
H 0,
Podiel cinu 60% NAZOV ) - sohLe
Zliatina Sn60Pb40 etovac cin Poget istov - List A
Hmotnost 200 g/ks Vytvorené: 04.12.2025 14:44:45 Technické zmeny vyhradené
1 2 3 [ 4 5 6 7 8




